Algemeen proces van actualisatie BRL 5078 van bijlage C van de RBK

Het wijzigingsblad BRL 5078 is bijna 2 jaar (2ekwartaal 2020) geleden vastgesteld door het CvD
Grondstoffen en Milieu en getoetst door SBK. Het betreft het opheffen van een omissie in de nieuw
BRL doordat de diffusieproef voor vormgegeven materialen niet was opgenomen in de BRL 5078. De
diffusieproef is een van de standaard uitloogtesten die zijn beschreven in de Regeling
bodemkwaliteit.

De doorlooptijd van actualiseren / herstel duurt veel te lang. Ondanks eerdere toezeggingen om het
Wijzigingsblad eerder op te nemen in bijlage C is dit niet gebeurd. Hierdoor zijn door de producenten
veel extra kosten voor laboratorium onderzoek gemaakt .

NB: op verzoek van het ministerie I&W is de BRL 5078 gesplitst in een BRL 5078 voor groutproducten
(bouwstoffen) en BRL 5079 zwelklei (grond). Deze twee documenten zijn 21-6-2021 vastgesteld en
aanvaard maar helaas nog niet meegenomen bij de actualisatie van bijlag C.



